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Souvislosti
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Tento příspěvek
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Souvislosti mezi složením 

vstupního pojiva a vlastnostmi 

PMB (vliv na kritické „funkční“ 

parametry).



Studie 1



Laboratorní výroba

Pojiva gradace 50/70 a 70/100 (dvě rafinerie)

 Zdroj A – menší obsah asfalténů

 Zdroj B – větší obsah asfalténů

 5,0 % polymeru

 Velký obsah diblokového kopolymeru   

(kompatibilní polymer)
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Proces modifikace vstupního pojiva
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Vývoj bodu měknutí PMB v čase
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Vratná duktilita, 25 °C (kontrolní zkouška PMB dle TKP)

Pojivo
VD

%

50/70 (více asfalténů) 85
50/70 (méně asfalténů) 85
70/100 (více asfalténů) 89
70/100 (méně asfalténů) 88
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Bez rozdílu – pojiva z hlediska VD jsou srovnatelná



Silová duktilita, 10 °C
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Pojiva s vyšším obsahem asfalténů jsou méně duktilní 

= větší riziko vzniku trhlin

Pojivo
Protažení

mm

50/70 (více asfalténů) 289
50/70 (méně asfalténů) 620
70/100 (více asfalténů) 450
70/100 (méně asfalténů) 919



Vyšší obsah asfalténů = vyšší ΔBM po RTFOT a PAV
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Průhybový trámečkový reometr
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Parametry (EN 14771 po RTFOT + PAV)

 Kritická teplota – Modul tuhosti za ohybu, TCm

 Kritická teplota – m-hodnota (relaxace),     TCs

 ΔTC (indikace vzniku trhlin)



ΔTC – interpretace výsledků
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ΔTC – vliv modifikace
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ΔTC – vliv modifikace
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ΔTC = -5 °C
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Vliv modifikace
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ΔTC – porovnání pojiv
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DSR, T3 (1,59 Hz, 5 000 kPa po RTFOT+PAV)
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DSR, T3 (1,59 Hz, 5 000 kPa po RTFOT+PAV)
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hodnoty jiných reologických parametrů.



DSR, VET (1,59 Hz, po RTFOT+PAV)
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Studie 2

Není součástí příspěvku



Laboratorní výroba

Pojiva gradace 50/70 (jedna rafinerie) 

 Zdroj A – Ruská ropa

 Zdroj B – Alternativní ropa

 navržená gradace PMB pojiva 25/55-60 

(stejná receptura pro oba zdroje)
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Analýza – kontrolní zkoušky vstupního pojiva (EN 12591)
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Penetrace
(0,1 mm)

Bod měknutí 
(°C)

Ruská ropa 55 52,2

Alternativa 61 49,0

Silniční asfalt 50/70

 Pojivo je shodné dle platné specifikace



Analýza – složení (interní metodika)
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Silniční asfalt 50/70

 Pojivo má zásadně jiné složení

Obsah asfalténů
%

Ruská ropa 19,2

Alternativa 13,0



Analýza – kontrolní zkoušky PMB
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PMB 25/55-60 

 Pojivo je shodné dle platné specifikace

Penetrace 
(0,1 mm)

Bod měknutí 
(°C)

Ruská ropa 51 63,2

Alternativa 52 61,4



Analýza – funkční zkoušky
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PMB 25/55-60 

 Pojivo z alternativní ropy má 3xhorší 

chování z hlediska trvalých deformací

Zkouška MSCR Jnr3,2kPa, 60 °C
(kpa-1)

Jnr3,2kPa, 70 °C
(kpa-1)

Ruská ropa 0,10 0,75

Alternativa 0,35 2,16



Shrnutí



Závěr a poučení

 Modifikace pojiva nezlepší nutně všechny funkční 

parametry

 Méně trvanlivý silniční asfalt = méně trvanlivé PMB

 CE a POV není zárukou kvality/trvanlivosti
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Závěr a poučení

 Pojiva jsou z pohledu specifikační normy i kontrolních  

zkoušek ve shodě (jak vstupní pojivo, tak výrobek typu PMB)  

 Vstupní pojiva mají zásadně odlišné složení 

 Rozdílné chování pojiv se neprojeví při zkoušení běžnými 

postupy

 Metody pro opravdové ověření chování materiálů existují
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Výhled

 Revize ČSN 65 7222-1 (záleží jen na nás v ČR)

 Připravit novou evropskou specifikaci

 Výhled TC336 – 28 měsíců do publikace specifikace

 Parametry jsou známé

 Lze použít a používají se výsledky ze sběru dat (2018-22)

 Nutná aktivní participace v průběhu tvorby normy
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NAT 1, 11.11.2025 (příklad, podklad pro novou specifikaci)
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Vlastnost Metoda zkoušení 10/40-65 25/55-65 45/80-65 45/80-75

Jnr3,2 kPa, 70 °C
ČSN EN 12607-1

ČSN EN 16659 kPa-1 ≤ 0,25 ≤ 0,5 ≤ 1,0 ≤ 0,5

ΔTC
ČSN EN 12607-1

ČSN EN 14769

ČSN EN 14771

°C DV ≥ -6 ≥ -3 ≥ -3



Děkuji za pozornost
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